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 2019/ 2018للعام الجامعي   لصيفياختبار نهاية الفصل الدراسي ا إجابةنموذج          

 قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز          ساعات معتمدة           –ة لثالفرقة: الثا

 درجة 60درجة الاختبار:                   الزمن: ساعتان                    

 PDFW 3207(   2كيمياء المواد المساعدة )قرر: م 

 درجة( 15)                                                                      إجابة السؤال الأول: 

 عيوب form foam .(X)من مميزات عوامل التشتت انها تملك القدرة على تكوين رغوة  .1

 غير قابلين  (X) .      للامتزاج معا قابلين المستحلبات هي خليط من سائلين أو اكثر .2

 (√)مواد التشتت هي إضافات تسهل عملية الانتشار وتجعل المحلول اكثر استقراراً.      .3

 محب للماء (X).  للماء كارهاستحلاب إلى عامل  O/Wيحتاج المستحلب زيت في ماء  .4

 

الصابون الناتج من الاحماض الدهنية أقل ذوبان من الناتجة من املاح الصوديوم او  .5

 (√)البوتاسيوم. 

المستحلبات المخففة ذات الطول الموجي القصير ينتشر الضوء بصورة قليلة ويظهر اللون  .6

 (√). صفرالأ

هو عبارة عن إضافات كيميائية تقلل او تمنع تكون الرغوة  Foaming agentعامل الرغوة  .7

 Defoaming agentمانع الرغوة       (X)في العمليات الصناعية. 

 (√)كلا من المنعم الانيوني والسليكوني لا يسبب الاصفرار.     .8

  اكثر    (X)استقراراً من مستحلب المايكرو.   قلمستحلب النانوي ا  .9

  الوسط المنتشر  (X)وهو الوسط الأقل في الحجم من الوسط المحيط.   الانتشاروسط  .10

 خلف الورقة جاباتالإباقي 

 

 درجة( 15)                                             قارن بين ما يلي     السؤال الثاني:إجابة 

 المنعم الكاتيوني والانيوني  .أ

 (-veللمنعم تعادل الشحنات السالبة ) (ve+) الشحنات الموجبة الكاتيوني: أولا المنعم

للسطح وذلك من خلال السلسلة الطويلة الممتدة للمنعم على طول السطح الخارجي المقابل 

 للخامة مسببة التشحيم . 
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 عامل الرغوة ومانع الرغوة   .ب



  

3 
 

 
 المنظفات الانيونية والغير انيونية  .ج
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 درجة( 15)                                                                     الثالث:السؤال إجابة 

 :  بما تفسر 

 )صبغة غير مكتملة( Patchy dyeتكون صبغة   .1

 هي اختلاف في ظلال اللون او ظل لون غير متجانس وذلك للأسباب التالية :

 عدم انتظام )تشوه( الخامة او الخيط 

  عمليات الصباغة او ظروفهاconditions 

 اختيار الصبغة 

 في معظم الحالات ما عدا تشوه الخامة / الخيط. patchy dyeعامل التساوي يقلل او يمنع    

 مستحلب النانو اكثر استقراراً من مستحلب المايكرو.    .2

المستخدمة مع المايكرو ، وكذلك   emulsifierوذلك بسبب كبر كمية عامل الاستحلاب

 . يعطي عادة وسط متجانسالجزيئات  لصغر حجم

 عدم فاعلية الصابون مع الماء الحامضي او عسر الماء. .3

يتميز الصابون بانه عامل ابتلال ومنظف قوي ، ولكنه غير مستقر كيميائيا فهو يتحلل 

 Mg+2أو الماغنسيوم  Ca+2بواسطة الاحماض أو عسر الماء مثل الكالسيوم 

 

 الصابون مع الماء العسر     

 فيلما من الاملاح الغير ذائبة والتي تمنع عملية التنظيف.ينتج 

 

 درجة( 15)                                                                           السؤال الرابع:
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المستحلبات وأنواع المستحلبات  وميكانيكية عمل عامل الاستحلاب  تعريف عنالشرح تكلم مع 

 وطبقا لشكل المحتوى )مراحل التكوين( طبقا لحجم القطرات
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 مع تمنياتي بالتوفيق،

 د/ محمد مسعد

 


