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           اختبار نهاية الفصل الدراسي      ( للعام الجامعي    2019/2020)            
اسم المقرر: تكنولوجيا الانتاج         الفرقة:الأولى

          قسم: المنتجات المعدنية والحلي
كود المقرر:
JMPW2103
        الزمن: ساعتان                          درجة الإمتحان:  60
تاريخ الامتحان:يوم 4/1/2019
	أجب عن الأسئلة الاتية :


السؤال الأول :- ( 18درجات)
1-عرف ما يلي:
(المعادن غير الثمينة - المتانة - المعادن الثقيلة – الصلادة - الليونة )          (5درجات)
2- تعتبر عملية خراطة المعادن ذات أهمية كبيرة في تشطيب الاجزاء المعدنية.........في ضوء ذلك

أ-وضح هذه العملية – وما هي أهم مراحلها ؟.                                          ( 7درجات)

         ب- ما هي انواع المبارد؟ وفيما تستخدم؟



       ( 6درجات)
      السؤال الثاني :- ( 10درجات)








اختر الاجابة الاصح (أ )أو( ب) أو(ج ) أو(د) 
1- تعتبر عملية النشر إحدى عمليات التشكيل وهي تستخدم في قطع الاجزاء ................

( أ ) السميكة .                                            (ج )- يصعب قطعها بالمقص .

(ب) ذات الحواف الحادة                                ( د)- (أ) و(ج)..
2- تعتبر عملية التجليخ احد الأساليب المستخدمة في التشطيب للحصول على........و........ 
( أ ) جودة سطح ودقة في الأبعاد.                 (ج ) قياس الأبعاد
(ب)  دقة الأقطار الداخلية والخارجية            ( د)- دقة الحواف. 
3- من الماكينات  المستخدمة في تشكيل الاواني الاسطوانية مثل.................
( أ ) المخارط.                                            (ج )- الدرافيل.

(ب) المكابس                                              ( د)- (أ) و(ب)..
4- تصنف عمليات القطع بالمقصات الى نوعين هما............و..........
( أ ) صلد وهش.                                     (ج ) يدوي وآلي 

(ب)  ثمين ورخيص                                 ( د)- دقيق وسميك .

5-كل من الالومنيوم والزنك يتفاعل مع أكسجين الهواء مكونا طبقة أكسيد رقيقة .............من استمرار الأكسدة والتآكل.
( أ ) تؤثرعلى السطح.                            (ج )  تهدم السطح.
(ب) تحمى باقي السطح .                         ( د)  تعوق السطح.
6- تنقسم المعادن من حيث التفاعل مع الاكسجين الى .........و.............

 ( أ ) قوية  وضعيفة  .                                 (ج )- نبيلة وغير نبيلة
 (ب)  ثقيلة وخفيفة.                                   ( د)- كل ماسبق. 
7-تستخدم عمليات.........و........... لإزالة جزء من المعدن وخاصة المنتجات المشكلة بالصب.
 ( أ ) البرادة والخراطة.                                        (ج )- عملية القص والتفريز .
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8 - من العمليات التمهيدية لتشكيل الخامات نصف مصنعة ............و..............
( أ ) القص والقطع.                                    (ج )- قطع وتلميع المعادن.
(ب)  عمليات البرادة والخراطة.                    ( د)- التشكيل على البارد والساخن.

9- عملية القياس في صناعة المنتجات المعدنية ذات أهمية كبرى لعدة أسباب منها........و.........
( أ ) الدقة.                                          (ج ) توفير الكثير من الجهد.

(ب) الاعداد الامثل                                ( د) (أ) و(ج)..

10- لإتمام عملية القطع نحتاج إلى أداة قطع يجب أن تتوفر فيها الآتي.........................  

( أ ) أن تكون أصلد من المعدن المراد قطعه.               (ج ) ان تعمل في الظروف المختلفة.

(ب) أن تحتفظ بصلادتها أثناء عملية القطع.                ( د)- كل ماسبق .
      السؤال الثالث:-(12 درجات)
- تستخدم عمليات (البثق - "الدرفلة" – السحب ) في إنتاج الخامات نصف المصنعة اللازمة لتشكيل المنتج المعدني . ........ في ضوء ذلك

1- ما المقصود بالتشكيل اللدن ؟ (1درجات)
2-اشرح مع الرسم عملية التشكيل بالبثق واذكر نظرية العمل. (4درجات)
3- قارن بين عمليات التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن من حيث المميزات والعيوب. (3درجات) 
4- لماذا تستخدم عملية التشكيل بالسحب العميق في صناعة المنتجات المعدنية مع التوضيح  بالرسم.  (2درجة)                                  

5 - ما الفرق بين عملية التشكيل بالضغط الرخو و عملية التشكيل بالسحب العميق؟(2درجة)
                                                                   
      السؤال الرابع :
- (12درجة)
ضع علامة( √ ) او( × ) 
1) ايونات الفلزات موجبة الشحنة ولذلك يمكن حماية بعضها البعض من التآكل.                   (  )

2) القياس بالقدمة الرقمية ذات أهمية كبيرة في الصناعة لتوفير الكثير من الجهد والوقت.        (  )
3) السبيكة هي خليط من عنصرين أوأكثر احدهما على الأقل عنصر مثل الكربون.               (  )
4) الصلادة هي استجابة المعدن للضغط والسحب و قابلية الكسر عند التعرض للاجهادات.      (  )
5) من أهم السبائك الحديدية الصلب غير قابل للصدأ وسبائك النحاس والنيكل .                     (  )

6) التشكيل بالسحب هو تركيز الاجهادات على المواد المراد تشكيلها بحيث تتجاوز حدود المرونة
     إلى نطاق الاجهادات اللازمة للتشكيل.                                                                  (  )
7) التشكيل على البارد هو كل محاولة لتشكيل المعدن فوق درجة حرارة إعادة تبلورها ، والتشكيل على الساخن هو تشكيل يجرى دون هذه الدرجة.                                                            (  )                                                                   
8) اللدونة وهى قابلية المعدن للتشكيل بتأثير الاجهادات تشكلا دائما دون عودته إلى شكله الاصلى بزوال تلك الاجهادات .                                                                                             (  )
9) علم التسابك  وهو العلم الذي يهتم بدراسة السلوك الكيميائي والفيزيائي للعناصر المعدنية " الفلزية " ومركباتها وسبائكها  .                                                                                           (  )
10) الخواص الكيميائية للمعادن هي البريق والتوصيلية ومقاومة التاكل والكثافة.                  (  )
11) المعادن الخفيفة هي التي تقاوم الأكسدة والتآكل مثل الذهب والبلاتين.                           (  )
12) عمليات تخمير المعدن هي اعادة ترتيب الذرات مرة أخرى بهدف زيادة الاجهادات.        (  )

       السؤال الخامس:- (8 درجات)
1 - اذكر اهم ادوات القياس المستخدمة في صناعة المنتجات.               (2درجة)
 2-ماهو مقص المنضدة( التزجه)؟ وكيف يمكن استعماله وصيانته؟      (3درجات)
       3- ما هي العمليات التي يمكن تنفيذها بالمثقاب؟                             (3درجات)
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    مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق 
     باقى الاسئلة فى الورقة الثانية
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أستاذ المقرر


أ.م.د. محمد العوامي محمد
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